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RAUHFASERBVERARBEITEN

Rauhfaser Tapeten sind wegen der hervorragenden Materialeigenschaften vielseitig einsetzbar und
kdnnen in nahezu jedem Raum verarbeitet werden. Sie bestehen aus mehreren Papierschichten, in
die Fasern aus Holz eingearbeitet sind. Dadurch entstehen, je nach Kérnungsgrad, feine bis grobe
Strukturen auf der Oberflache. Rauhfaser Tapeten lassen sich einfach verarbeiten und mehrfach
Uberstreichen. Was es bei der Verarbeitung von Rauhfaser Tapeten zu beachten gilt, haben wir hier
kurz zusammengefasst!

ALTERTAPETENRENTFERNEN

Die alten Tapeten missen vor dem Tapezieren restlos von
der Wand entfernt werden. Dazu empfehlen wir, die zu
entfernende Tapete mit einer Igelwalze zu perforieren,
damit der Tapetenloser tief in die Fasern der Tapete
eindringen kann. Hartndckige Tapetenriickstande lassen
. sich mit einem Spachtel problemlos entfernen.

VORBEREITEN

Fir ein optimales Tapezierergebnis muss die Wand
ordnungsgemalf vorbehandelt werden. Eine
unsachgemafe Untergrundvorbehandlung ist oftmals
der Grund fiir Blasen auf der Tapete und fiir
Haftmangel an der Wand. Locher und Risse sollten mit
einem Reparaturspachtel aufgefiillt sowie geglattet
werden!
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Profi-Tipp: Benetzt man die Wand mit etwas Wasser, lasst sich schnell herausfinden wie saugféahig der Untergrund ist. Perlt
das Wasser ab, ist die Saugfahigkeit zu gering; zieht das Wasser schnell ein, ist sie zu hoch. Wir empfehlen einen
pigmentierten Tapeziergrund um Farb- und Helligkeitsunterschiede der Wandflachen auszugleichen und eine gleichméaRige

Saugféhigkeit zu erreichen.
VERARBEITUNG ANSTRICH
Rauhfaser mit Papiertrager wird mit der Bahnklebetechnik verarbeitet. Bei der Nach dem die Vlies-Rauhfaser an
Bahnklebetechnik wird die Tapetenbahn eingekleistert und erst nach einer der Wand getrocknet ist, muss
Weichzeit von ca. 5-10 Minuten an der Wand verarbeitet. Zunachst muss die diese mit Dispersionsfarbe
Tapete auf einem Tapeziertisch auf die gewiinschte Lange zugeschnitten - (Nassabriebklasse 3 / DIN EN
und dann mit einem Quast oder einer Kleisterrolle von der Mitte her 13300) uberstrichen werden.
gleichmafig mit Spezialkleister eingekleistert werden. Zum Weichen und Vlies-Rauhfaser ist mehrfach
Transportieren wird die eingekleisterte Tapetenbahn von oben zu 2/3 und von Uberstreichbar und lasst sich
unten zu 1/3 zur Mitte hin zusammengelegt. Zum Platzsparen kann die individuell mit Farbe gestalten.

zusammengelegte Tapetenbahn zusatzlich eingerollt werden. Die Rauhfaser
bendtigt eine Weichzeit von ca. 5-10 Minuten und sollte auf jeden Fall
eingehalten werden, damit das Tapezierergebnis nicht durch
Blasenentwicklung verschlechtert wird.
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