Verarbeitungsblatt - Stand: 12-2022

EASYGRCUND'

®
NEUER BODEN — EINFACH UND SCHNELL EASYGROUND® BESCHICHTUNG CLASSIC

Untergrundbedingungen Mischansatz
Der Untergrund muss sauber, tragfahig und fest sein. Verunreini- » Fiir ein optimales Ergebnis
gungen in der Oberfldche wie z.B. Ole, Fette, Silikon, lose Teile, etc. wird die Verwendung eines
sind im Vorfeld zu entfernen. EASYGROUND® Beschichtung Classic elektrisches Ruhrwerks empfoh-
funktioniert auch auf leicht feuchten Untergriinden (maximale Rest- len. Komponente A aufriihren, bis
feuchte 18 %). Um eine bestmdgliche Haftung zu erzielen, muss kein Bodensatz mehr im Gebinde ist.
der Untergrund im Vorfeld griindlich angeschliffen und der Schleif- » Komponente B vollstandig  zu
staub sorgfaltig abgesaugt werden. Ein mdglichst ebener Unter- Komponente A geben und ca. 2 Minuten
grund erzielt das beste Ergebnis, da EASYGROUND® Beschichtung lang sorgfaltig und gleichmaRig mischen.

Classic keine Unebenheiten im Untergrund ausgleichen kann.

Verarbeitung

Temperatur und Verarbeitungszeit P Fir den ersten Arbeitsgang des Porenschlusses
EASYGROUND® Beschichtung Classic kann bei Temperaturen zwischen wird bis zu 10 % Wasser zum angemischten Material
+10°C und +30°C verarbeitet werden. (7 kg) gegeben und noch einmal ca. 1 Minute lang ge-
mischt.
) Verarbeityngs- “'Fd T"°C_!("““B_519“ » Material abschnittsweise auf den Untergrund ausgief3en und
Die Verarbeitungszeit betragt bei den oben angegebenen Tempera- mit der Perlonrolle gleichméRig im Kreuzgang verteilen.
turen ca. 60 Minuten. Nach einer Trocknungszeit von mind. » Material ztigig und gleichm&Rig mit dem angegebenen Materialver-
12 Stunden kann die Fldche begangen und Uberarbeitet werden. brauch verarbeiten.
Eine volle Belastung der Flache ist nach 72 Stunden méglich. Wenn » Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden und max. 24 Stunden
eine EASYGROUND® Beschichtung Classic nach einer Aushartezeit erfolgt die zweite, unverdiinnte Beschichtung.
von mehr als 24 Stunden noch einmal tberarbeitet werden soll,
muss vor der erneuten Beschichtung der EASYGROUND® Haftver- Systemaufbau 1: Farbige Beschichtung

mittler aufgetragen werden. Alternativ zum Haftvermittler kann

. i i [s) 2
die Beschichtung auch leicht angeschliffen und gereinigt werden. © Porenschluss: EASYGROUND® Beschichtung Classic +max. 10% Wasser (ca. 400g/m?)

@ Beschichtung: EASYGROUND® Beschichtung Classic (ca. 400 g/m?)

Abklebearbeiten
Vor Beginn der Arbeiten sollten die Randbereiche sorgfaltig mit Klebe- Hinweis: Dieser Systemaufbau bietet eine R10 Rutschklassifizierung (siehe entsprechendes

band abgeklebt werden. Priifzeugnis).
Achtung! Dieses Klebeband muss nach jedem Arbeitsgang direkt

nach der Verarbeitung und vor der Aushartung der Beschichtung

wieder entfernt werden.

SCHRITT FUR SCHRITT
ZUR NEUEN BESCHICHTUNG

Schritt 1: Porenschluss Schritt 2: Beschichtung Schritt 3: Wandanschluss
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NEUER BODEN — EINFACH UND SCHNELL EASYGROUND® BESCHICHTUNG CLASSIC

Untergrundbedingungen Mischansatz
Der Untergrund muss sauber, tragfahig und fest sein. Verunreini- » Fur ein optimales Ergebnis
gungen in der Oberfldche wie z.B. Ole, Fette, Silikon, lose Teile, etc. wird die Verwendung eines
sind im Vorfeld zu entfernen. EASYGROUND® Beschichtung Classic elektrisches Ruhrwerks empfoh-
funktioniert auch auf leicht feuchten Untergriinden (maximale Rest- len. Komponente A aufrihren, bis
feuchte 18 %). Um eine bestmdgliche Haftung zu erzielen, muss kein Bodensatz mehr im Gebinde ist.
der Untergrund im Vorfeld griindlich angeschliffen und der Schleif- » Komponente B vollsténdig zu Kompo-
staub sorgfaltig abgesaugt werden. Ein moglichst ebener Unter- nente A geben und sorgfaltig und gleich-
grund erzielt das beste Ergebnis, da EASYGROUND® Beschichtung mal3ig mischen.

Classic keine Unebenheiten im Untergrund ausgleichen kann.
Verarbeitung

Temperatur und Verarbeitungszeit » Fir den ersten Arbeitsgang des Porenschlusses
EASYGROUND® Beschichtung Classic kann bei Temperaturen zwischen wird bis zu 10 % Wasser zum angemischten Mate-
+10°C und +30°C verarbeitet werden. rial (7 kg) gegeben und noch einmal ca. 1 Minute lang
gemischt.
Verarbeitungs- und Trocknungszeit » Material abschnittsweise auf den Untergrund ausgief2en und
Die Verarbeitungszeit betragt bei den oben angegebenen Temperatu- mit der Perlonrolle gleichmalig im Kreuzgang verteilen.
ren ca. 60 Minuten. Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden » Material zligig und gleichmaRig mit dem angegebenen Material-
kann die Flache begangen und tberarbeitet werden. Eine volle Be- verbrauch verarbeiten.
lastung der Flache ist nach 72 Stunden mdglich. Wenn eine EASYG- » Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden und max. 24 Stunden
ROUND® Beschichtung Classic nach einer Aushdrtezeit von mehr erfolgt die zweite, unverdunnte Beschichtung.
als 24 Stunden noch einmal tberarbeitet werden soll, muss vor » Die EASYGROUND® Farbchips werden gleichmaRig in die noch nasse, zweite
der erneuten Beschichtung der EASYGROUND® Haftvermittler auf- Beschichtung eingestreut. Arbeiten Sie hierzu immer abschnittsweise, um eine
getragen werden. Alternativ zum Haftvermittler kann die Beschich- gleichmalige Einstreuung zu erreichen.

tung auch leicht angeschliffen und gereinigt werden.

Systemaufbau 2: Farbige Beschichtung + Farbchips
Abklebearbeiten @ Porenschluss: EASYGROUND® Beschichtung Classic + max. 10 % Wasser (ca. 400 g/m?)

Vor Beginnder Arbeiten sollten die Randbereiche sorgfaltig mit Klebe- © Beschichtung: EASYGROUND® Beschichtung Classic (ca. 400 g/m?)
band abgeklebt werden. @ Einstreuung: EASYGROUND® Farbchips (ca. 10 - 50 g/m?)
Achtung! Dieses Klebeband muss nach jedem Arbeitsgang direkt
nach der Verarbeitung und vor der Aushédrtung der Beschichtung Hinweis: Dieser Systemaufbau bietet eine R10 Rutschklassifizierung (siehe entsprechendes Priifzeugnis).

wieder entfernt werden.

SCHRITT FUR SCHRITT
ZUR NEUEN BESCHICHTUNG

Schritt 1: Porenschluss Schritt 2: Beschichtung Schritt 3: Farbchipeinstruung
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®
NEUER BODEN - EINFACH UND SCHNELL EASYGROUND® BESCHICHTUNG CLASSIC

Untergrundbedingungen Mischansatz
Der Untergrund muss sauber, tragfahig und fest sein. Verunreini- » Fur ein optimales Ergebnis
gungen in der Oberfldche wie z.B. Ole, Fette, Silikon, lose Teile, etc. wird die Verwendung eines
sind im Vorfeld zu entfernen. EASYGROUND® Beschichtung Classic elektrisches Ruhrwerks empfoh-
funktioniert auch auf leicht feuchten Untergriinden (maximale Rest- len. Komponente A aufrihren, bis
feuchte 18 %). Um eine bestmdgliche Haftung zu erzielen, muss kein Bodensatz mehr im Gebinde ist.
der Untergrund im Vorfeld griindlich angeschliffen und der Schleif- » Komponente B vollstandig zu Kompo-
staub sorgfaltig abgesaugt werden. Ein moglichst ebener Unter- nente A geben und sorgfaltig und gleich-
grund erzielt das beste Ergebnis, da EASYGROUND® Beschichtung mal3ig mischen.

Classic keine Unebenheiten im Untergrund ausgleichen kann.
Verarbeitung

Temperatur und Verarbeitungszeit » Fur den ersten Arbeitsgang des Porenschlusses
EASYGROUND® Beschichtung Classic kann bei Temperaturen zwischen wird bis zu 10 % Wasser zum angemischten Mate-
+10°C und +30°C verarbeitet werden. rial (7 kg) gegeben und noch einmal ca. 1 Minute lang
gemischt.
Verarbeitungs- und Trocknungszeit » Material abschnittsweise auf den Untergrund ausgief2en und
,.g Ca Die Verarbeitungszeit betragt bei den oben angegebenen Temperatu- mit der Perlonrolle gleichmaRig im Kreuzgang verteilen.

= ren ca. 60 Minuten. Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden » Material zuigig und gleichméRig mit dem angegebenen Material-

—7 c kann die Fléche begangen und tberarbeitet werden. Eine volle Be- verbrauch verarbeiten.
lastung der Flache ist nach 72 Stunden mdglich. Wenn eine EASYG- » Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden und max. 24 Stunden

ROUND® Beschichtung Classic nach einer Aushértezeit von mehr erfolgt die zweite, unverdiinnte Beschichtung.
als 24 Stunden noch einmal tberarbeitet werden soll, muss vor » Der EASYGROUND® Anti-Rutsch-Sand wird gleichmaRig in die noch nasse,
der erneuten Beschichtung der EASYGROUND® Haftvermittler auf- zweite Beschichtung eingestreut. Arbeiten Sie hierzu immer abschnittsweise,
getragen werden. Alternativ zum Haftvermittler kann die Beschich- um eine gleichmalige Einstreuung zu erreichen.
tung auch leicht angeschliffen und gereinigt werden. » Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden wird der ungebundene Anti-Rutsch-

Sand abgefegt und die Flache noch einmal mit der unverdiinnten Beschichtung versiegelt.

Abklebearbeiten

/‘ \ Vor Beginn der Arbeiten sollten die Randbereiche sorgfaltig mit Klebe- Systemaufbau 3: Farbige Beschichtung + Anti-Rutsch-Sand
— ']\ band abgeklebt werden. @ Porenschluss: EASYGROUND® Beschichtung Classic + max. 10 % Wasser (ca. 400 g/m?)
l’ Achtung! Dieses Klebeband muss nach jedem Arbeitsgang direkt @ Beschichtung: EASYGROUND® Beschichtung Classic (ca. 400 g/m?)
| nach der Verarbeitung und vor der Aushartung der Beschichtung @ Einstreuung: EASYGROUND® Anti-Rutsch-Sand (ca. 1.000 g/m?)
< wieder entfernt werden. @ Versiegelung: EASYGROUND® Beschichtung Classic (ca. 400 g/m?)

Hinweis: Dieser Systemaufbau bietet eine R13 V6 Rutschklassifizierung (siehe entsprechendes Priifzeugnis).

SCHRITT FUR SCHRITT
ZUR NEUEN BESCHICHTUNG

E

Schritt 1: Porenschluss Schritt 2: Beschichtung Schritt 3: Sandeinstreuung



